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1. Propósito 
 

1.1. Objetivo: Establecer los requerimientos mínimos para la inspección de todas las materias 
primas/materiales que ingresan a Planta Amitech, para ser utilizados en la manufactura 
de tubos. 

 
1.2. Alcance: Aplicar a todos los materiales/materias primas considerados como críticos en la 

manufactura de nuestros productos y a todos aquellos materiales que presentan alguna 
discrepancia. 

 
2. Definiciones     

 
2.1. Inspección. Es el método de exploración física que se efectúa por medio de la vista, 

medición, o comparación de una o más características del producto de acuerdo a los 
requerimientos del mismo. 

 
2.2. Producto No Conforme. Materiales o productos que no cumplen con los o criterios de 

calidad definidos internamente o en las especificaciones del cliente. 
 

2.3. Segregación. Separación de los productos de acuerdo al nivel de calidad que presenten, 
normalmente se clasifican en aceptados y no conformes. 

 
2.4. Scrap. Producto que no puede ser reparado, retrabajado o empleado bajo los requisitos 

especificados o los criterios de calidad pedidos y/o cuadros básicos. 
 

2.5. Área de Espera. Es el lugar al cual se tienen que canalizar los materiales sospechosos o 
defectuosos de las áreas de producto no conforme normalmente aplicable a defectos de 
proveedor. 

 
2.6. Plan de Liberación de Materia Prima. Serie de pasos cuya finalidad es liberar y dar 

disposición a toda la materia prima que se recibe. 
 

2.7. Niveles de Inspección (AQL). Se define como el máximo porcentaje defectuoso (o el 
número máximo de defectos por cien unidades) que para propósitos de inspección por 
muestreo, puede considerarse satisfactorio como un promedio del proceso. 
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3. Desarrollo 
�

3.1. Equipo  
 

Equipo de Muestreo Materia Prima Equipo de Protección 
personal 

Tijeras o cutter , Tabla 
metro,  

Fibra de vidrio, Mylar, 
Aros, Topes 
centrales, Netting y 
velos de superficie. 

 

Muestreador de 9 pies de 
alto, capacidad de 50 ml. Resina  

 
 
 

Pipeta de 10 ml o 
bombilla, recipiente 
cerrado 

Catalizadores 

 
 
 
(Guantes de nitrilo y de seguridad) 

Pala, bolsa Arena  
 
 
 

Pipeta de 10 ml o 
bombilla, recipiente 
cerrado 

Estireno  

 
 
 
(Guantes de nitrilo) 

Pipeta de 10 ml o 
bombilla, recipiente 
cerrado 

Octoato de Cobalto 

 
 
 
(Guantes de nitrilo) 

 
3.2. Procedimiento 

 
La verificación es mediante cotejo contra factura, lote  y cantidades, una vez que el almacén 

ha descargado conforme a factura, según lo indica el Plan de Liberación de Materia Prima T-
430-01 avisa a calidad para realizar el muestreo. 
 

3.2.1. Se debe preparar el equipo de muestreo de la Materia Prima correspondiente. 
 

3.2.2. Verificar la unidad de recepción y la cantidad del lote que se está recibiendo. 
 

3.2.3. Conocer el tamaño del lote y/o cantidad. 
 

3.2.4. Consultar la Anexo 1 - Letra clave del tamaño de muestra;  y localizar el código 
correspondiente al tamaño de la muestra, según el tamaño del lote y el nivel de 
inspección, (siempre se debe comenzar con un nivel de inspección general normal (I)).  

 
3.2.5. Consultar la Anexo 2 - Planes de Muestreo Simple (Inspección Normal) y verificar el 

código  correspondiente al tamaño de la muestra, la cantidad a inspeccionar y los NCA 
(AQL) que aplican. 

 
3.2.6. Verificar según el material, si necesita o no alguna actividad extra (Ejemplo: agitar 

tambor de Cobalto). 
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3.2.7. Tomar las muestras representativas aleatoriamente. 

 
3.2.8. Las características a verificar por tipo de material se realizaran en base a la tabla 

Inspección y análisis de Materia Prima T-430-03. 
 

3.2.9. En caso de encontrar que se encuentre o detecte Producto No Conforme aplicar el 
procedimiento del mismo nombre P-430-01. 

 
4.    Responsabilidades. 

 
4.1. Producción. Tiene la responsabilidad de reportar cuando se tenga un problema con un 

material. 
 

4.2    Almacén de Materia Prima. Es responsable de informar cuando se tenga discrepancias 
con un proveedor y de notificar a Calidad cuando se tenga el arribo de una nueva 
factura. 

 
4.3       Responsable del proceso de inspección. Analista de control de Calidad 

 
 
5. Anexos 
�

5.1. Anexo 1. Tabla de Tamaño de Muestra 
 
�
�
�
�
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5.2. Anexo 2. Tabla de Planes de Muestreo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.   Referencias 

 
6.1. T-430-01. Plan de Liberación de Materia Prima 
6.2. T-430-02. Inspección y Análisis de Materia Prima 
6.3. P-430-01. Producto No Conforme 
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7. Hoja de Cambios 
 

No. 
Revisión 

RC Fecha Descripción del Cambio 
Departamento que 

lo genera 

A  24-Jun-2009 Alta de Documento 
Aseguramiento de 

Calidad 
    

 
 

     

     

    
 

 

    
 

 

    
 

 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


